2. Estado de conservacdo detalhado

2.1. Paredes interiores

|:fl As paredes interiores dos edificios visitados sdo maioritariamente
rebocadas com argamassa de cal e revestidas com tinta. E ainda corrente

encontrar ceramica nas paredes das cozinhas e instala¢des sanitarias.
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2.7.  Salubridade e qualidade habitacional

Ezf Existem algumas premissas essenciais para a utilizagdo condigna de
um edificio, nomeadamente, eletricidade e a 4gua, que sdo fundamentais para
qualquer atividade. A maior parte dos edificios inspecionados estavam
devolutos, com as redes de abastecimento obsoletas, alguns com presenca de

roedores e aves.
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2.1.1. Reboco pintado

4 . < .

~“1 As paredes rebocadas e pintadas surgem como a solugdo mais
encontrada nos edificios visitados. As patologias verificadas com maior
frequéncia sdo as fissuras obliquas, sujidade, descasque do revestimento e as

manchas de humidade.
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